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La construction en CTBX
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La construction navale en contreplaqué Histori

Muscadet, Armagnac, Wharam...
Des constructions en contreplagué marine des années 1960 toujours en état de naviguer

L’assemblage des pieces selon les techniques traditionnelles sont les points faibles
L’arrivée du stratifié polyester et de la fabrication en série provoquent son déclin
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Avantages de la construction en contreplaqué

Rapidité de construction Kit de fabrication

Economie de matiere

Performance Matériaux léger
Particulierement le CTBX

personnalisation

Legereté - Accessibillité Pas de contremoulage
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Les avantages du CP Okoumé en construction navale Compa

Un rapport legereté/rigidité intéressant

u E 3 — Valeurs pré-calculées des propriétés du contreplaqué selon le Tableau E.2

Masse Nb de plis of of Ef # Ef Tibre VeneE
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& ) = e sgs 2 Coft disaliznement 0. 0330 0500
z = = . P CTBX 500 kgs/m3 avec un stratifié a 50% de =Ty [ i | SieE
3 3 J 2 F
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] 5 39 24 4390 2871 teneur en fibre de verre s enmassd tw, | stratifé| EMat | E+teq
450 7 37 29 1464 3 386 R g iy | ot | N | st
9 33 31 4108 4079 0.10 0.19 391 | 134 | 5076
11 33 33 3822 4321 0.12 0.23 326 | 136 | 5401
35 42 26 5202 3107 0.14 0.26 279 139 5506
500 7 39 30 4831 3892 - = e e —
: — - 1 31 0.20 0.35 195 | 147 | 712 | 9600
11 33 34 4136 4677 e e, 0.22 0.38 178 | 150 | 7567 | 10260
5 44 27 5684 3337 - 0.24 0.40 163 | 133 10 920
550 7 41 32 5189 4180 A rlgldlte egale EI 0.26 043 150 | 135 11 580
) 30 35 4775 4742 Py - 0,28 043 140 158 12 240
~ n . = Le CTBX va étre 1/2 moins lourd 530 T I I P
11 37 36 4443 5023 - =
- — 0.32 0,50 122 | 164 13 360
> 46 28 6067 3362 034 0,52 115 | 166 2 220
600 7 43 33 5538 4462 0.36 0,55 1.09 169 14 330
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11 38 38 4742 5362 0.40 0,59 0.98 1,74 16 200
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Les contraintes techniques CTBX Contrai

La résistance a I’eau de mer

« La face extérieure n’étant pas imputrescible il convient de la protéger par imprégnation
du premier pli jusqu’a la face de collage

Protection des chants

La fragilité du pli de surface

* Le pli de surface est tendre
Possibilite de Stratification (mais finition plus onéreuse) ou dernier pli plus dur

Se limite a des bateaux de surfaces développables (bouchain) ou a la structure de bateau en forme
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Les points clés de la construction

Scarfs
——

Liaison bordé par Scarfs

Liaison

z////bordés

—_ ey
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Imprégnation des chants
St conge es
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Les technologies qui font evoluer la construction en CTBX CN(

1-La découpe numerique

>Gain de temps
>Précision

>Economie de matiere
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Les technologies qui font évoluer la construction en CTBX Epo>

2-Les resines epoxy

* Meilleur collage

Etanchéité

3 points cles

Collage des scarfs

Liaison des bouchains

Liaison des pieces structurelles
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1-Collage des bordes Scar

Les résines epoxy

* Meilleur collage

Assemblage des panneaux de bordé au sol avant montage sur les couples
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2- Llalson bouchains Liais

Liaison - bouchain et structure
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Les technologies qui font évoluer la construction en CTBX |l

Les résines epoxy

* Meilleure protection a I’eau - barriere étanche
o Dureté du pli extérieur
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Les évolutions a venir Résine

* Travailler sur les résines epoxy bio-sourcees

* En imprégnation

 En collage
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Les évolutions a venir isolat

Travaliller sur I’isolation phonique et thermique

e sandwich

N Dessus du roof .
Sandwich ctbx/balsa/ctbx
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Les évolutions a venir Finiti

Travailler sur des solutions pour la finition
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e Questions

e WWW.Eric-jean.com
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